Exemplo 2.05:

Uma camada de compésito ortotrépica geral esta sujeita a tensdes o = 120 N/mm?, oy =45 N/mm?
e oy =170 N/mm? referentes a um sistema de eixos de carregamento xy. Se o angulo da camada for
45° determine as tensGes equivalentes referentes aos eixos do material.

As tensdes nas direcdes do material sdo calculadas a partir da equacéo (2.45).
Dado que a camada esté inclinada 45° relativamente aos eixos xy, entdo

m= n=c050:sin6?=cos450:i

J2
e
m2 =n? = mn=nm==
2
(m2 —n? ): 0
Substituindo estes valores na matriz de transformacao obtém-se
o, 05 05 1 |[120
o, =| 05 05 -1K45
o) -05 05 0|70
0 que da

o, =0.5x120+ 0.5x 45 +1x 70 =152.5 N/mm?
o, =0.5x120+0.5x45-1x 70 =12.5 N/mm?
oy =—0.5x120+0.5x45+0x 70 = —37.5 N/mm?
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