Exemplo 3.06:
Considere as curvas S-N da figura abaixo. Indique o numero de ciclos até a rutura da liga de aco e
da liga de aluminio representadas para uma tenséo aplicada de 200 MPa e de 300 MPa.
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Figura 3.06 Curvas S-N do exemplo 3.06.

A conversdo de MPa para ksi (kilo pounds per square inch) é 1 MPa=0,142 ksi. A
conversao para as tensdes desejadas esta mostrada na tabela 3.06.

Estd marcado na figura 3.06 cada uma das tensdes, de 200 MPa a verde e 300 MPa a laranja.
Pode ver-se que para 200 MPa, o nimero maximo de ciclos para o aluminio é 300000, enquanto
que 0 aco ndo tem limite, pois a tensdo aplicada esta abaixo do limite de fadiga, indicando que tera
vida infinita. Para 300 MPa, o nimero méaximo de ciclos para o aluminio é 12000, enquanto que
para 0 aco € 30000. Os resultados estdo resumidos na tabela 3.06.

Tabela 3.06 Conversdo da tensao.

| Tensdo, MPa | TensAo, ksi | Npaxaluminio | Nimax 4GO |
200 28,4 300000 sem limite
300 42,6 12000 30000
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